Solvent Bazll Temizleyiciler

ProClean Carbon

CARBON REMOVER (KARBON TEMIZLEYICILER)

Karbonlasmig birikintilerin temizligi

Ozet
Tanimlama

o Agrr karbon, gres, yag, vernik, eski
ProClean Carbon; dizel makine bloklari, sanziman (devir du§UrL]oU), piston, boyalar ve regine gibi birikintileri
segman, valf, boru ve sogutucu gibi ekiprmanlardaki/pargalardaki karbon, tamamiyla ortadan kaldirir.
gres, yag ve vernik gibi birikintileri ortadan kaldirmak igin gelistiriimis dzel bir e Hizl ve derinlemesine ntfuz eder.
arandor. e Yumusak gelikten ve ddkme demirden

yapilimisg olanlar hari¢ birgok metal

Kullanma/Uygulama Talimatlari Ve Dozaj Oranlari yUzeyinde ve pargalarda korozif etkisi
Temizlik sirasinda kullanilacak olan ProClean Carbon; miktari, kirlilik dtzeyi o é?)k;:ijrikorozyon inhibitora igerir.
ve istenilen temizlik derecesine gore farklidir. Konsantre halde kullaniimasi e ProClean Carbon dustik buharlasma
tavsiye edilir. Su ile emulsifiye olur ancak sulandirilirsa temizlik etkisi duser. miktari ve toksisiteye sahiptir.
ProClean Carbon ile temizlik iglemi islatma, firgalama ve daldirma olmak * Plastik ve kauguk bilesenleri igin
Uzere g farkl yontemle yapilabilir. Lygtn aiegfleli

e Ekonomik formulu ile kolay kullanima
Islatma yéntemi: Temizlenecek olan ekipman/parga yeterli miktarda sahiptir.
ProClean Carbon konmus olan uygun buyuklukteki celik bir banyo (tava)
igerisine yerlestirilir. KigUk pargalar, kolay ¢ikartilabilmeleriigin tel bir sepete A) Organik Ozellikleri
de konabilir. Kirli ylUzeyler Uzerindeki artiklar QézUnene/koybolono kadar Fiziksel Hali (20°C)  : Swvi
ekipmanlar/parcalar ProClean Carbon icerisinde bekletilmelidir. Hafif Renk : Transparan
birikintilerin temizlenmesinde bekletme iglemi 1 saat kadardir ancak agir Koku - Solvent kokulu

birikintilerin temizlenmesi i¢in bu stre daha uzundur. Uygun bekleme suresi

sonunda, ekipman/parca banyo icerisinden gikarilir ve yuksek basingli su =) Bl Gl

L . pH i-
jeti sistemi ile durulanir. Molekal Agirlig -
Firgalama yéntemi: Buylk adir ekipmanlarin yerinde temizlenmesi igin Aatieliua S - ifele

- ) . . Yogunlugu :0,90-100 g/cm?
ProClean Carbon, kirli pargalara bir boya firgasi (plost|k olmonmoll) ile S

. . . Cozunurluk : Suda beyazlagarak
uygulanabilir. Pargalar temizlenene kadar firga ProClean Carbon ile islak cozandr
tutulmall ve firgalamaya devam edilmelidir. Temizlikten sonra, pargalar
islak bir bez ile silinmeli ve sonrasinda da kuru bir bez ile kurulanmalidir. Depolama Kosullari
Ambalaj Sekli : 25-30-200 litrelik

Daldirma yéntemi: Temizlenecek olan pargalarin plastik kisimlari ¢ikarilir ve P 0

T . R muhrla orijinal plastik bidon/teneke
konsantre ProClean Carbon igerisine daldirilir. Pargalar Gzerindeki birikintiler Depolanma Stresi : 3yl
yumusayana kadar beklenir ve sonrasinda firgalanir. En iyi sonucu
alabilmek igin Urtin konsantre halde kullaniimali ve 50-55°C'ye isitiimalidir.

Dikkat: Kapall ortamda temizlik yapilacak ve isitma uygulanacaksa,

kimyasalin isitiimasi sonucu olusacak buhar rahatsizlik verebilecedi igin

firmamiz Uranu ProClean E-fast Uranunden de faydalanabilirsiniz. Temizlik

yapllacak parcalar ProClean E-fast igerisine yatirilir ve Uzerine yaklasik 10-

15 cm kadar su eklenir. ProClean E-fast Grdnd, su ile karismayacagdi igin su

Ustte ayri bir faz olusturacaktir. Burada su ilavesinin amaci, iIsitma sonucu

olusacak buhari tutmaktir. Bdylece kapall ortamda saglikll galisma Onay ve Sertifikalar
yapllabilir. Kimseye rahatsizlk vermeden solisyon 50-55°Cye kadar

isitilarak kullanilabilir.
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